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1. Introducción.  
 

En 1998, empecé las primeras clases pintado de esmalte sobre metal, en el grupo 

organizado en la parroquia de la Iglesia de Los Carmelos de Castellón dentro de su centro de 

actividades. Desde aquel momento, me transformé en una entusiasta de dicha actividad, cuyo 

interés ha ido creciendo, no sólo de la práctica sino desde un estudio un poco más profundo de 

la misma. 

2. Motivación.  
 

La elección de este tema, supone para mí un desafío, ya que me permitirá poder 

compartir mis propias experiencias y conocimientos adquiridos, así como un estudio del los 

orígenes de esta actividad, su evolución histórica, algo de sus técnicas y sus posibilidades en la 

actualidad. 

3. Estructura del trabajo.  
 

El trabajo lo he estructurado en tres partes entrelazadas. 

PARTE I. Una breve introducción al trabajo, con su motivación y explicación de su 

estructura. 

PARTE II. Historia de los esmaltes.  

Explicaré de manera breve y sencilla la historia de los esmaltes desde su aparición, su 

evolución a lo largo de los siglos, y una reseña especial de los esmaltes en España. 

PARTE III. Historia de los esmaltes sobre base metálica en España. 

Una de las cosas que he aprendido a lo largo de estos tres años, de estudio, y en particular 

para el desarrollo de este trabajo, es que la Historia es un TODO. Podemos hablar de historia 

económica, historia del arte, historia política, y particularizar en el área que hayamos elegido, 

pero en cualquiera de los casos, es imposible discernir una parte sin entender al menos un 

poco las demás. 

aƛ Ǉǳƴǘƻ ŘŜ ǇŀǊǘƛŘŀΣ Ŝǎ Ŝƭ ŜǎǘǳŘƛƻ ŘŜ ǳƴ ŀǊǘŜ ŘŜ ƭƻǎ ǉǳŜ ǎŜ ŎƻƴǎƛŘŜǊŀ άƳŜƴƻǊέΣ Ƴǳȅ 

vinculado desde el punto de vista técnico al desarrollo y evolución de la metalurgia y la 

química de materiales. Desde el punto de vista artístico no es ajeno a la evolución de arte y sus 

corrientes a lo largo de la historia, ha ido muy unido a la orfebrería. 

Como cualquier manifestación artística, es una plasmación de la sociedad, las costumbres 

que las generan, y a través del tiempo, nos cuenta un poco, algo de las personas que las 

realizaron. 
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PARTE IV. En este apartado expondré todo lo aprendido durante estos años de práctica, 

exponiendo las técnicas, herramientas y posibilidades que ofrece en la actualidad esta 

actividad. 

 

4. El esmalte sobre metal.   
 

 El arte de esmaltar sobre metal, es maravilloso, casi mágico. Su principal elemento es 

el fuego.   

 El esmalte es una materia vítrica (el sílice es su principal elemento) que por mediación  

de óxidos metálicos recibe diferentes coloraciones y calidades (transparentes y opacos). 

Funden por la acción del fuego a temperaturas que oscilan entre 700º y 900º C. en hornos-

mufla  eléctricos. Antiguamente se usaban hornos de leña, carbón, petróleo y finalmente gas. 

La mayor preocupación del esmaltador es la de la cocción del esmalte, o sea, su fusión con los 

diferentes colores, tiene que ser muy precisa, se tiene que repetir la operación de introducir 

en el horno, tantas veces como sea necesario, según la técnica empleada y las exigencias de la 

composición artística de la obra que originariamente se ha proyectado. 

 Las técnicas de esmaltado además de base metálica, también se ha desarrollado a lo 

largo de la historia sobre bases cerámicas, dando lugar a su propia rama, que aunque tiene 

elementos y técnicas comunes, son artes diferenciados. La industria cerámica, su historia y su 

evolución tienen materia suficiente para su propio estudio y no es materia de este trabajo. 

 El esmalte se trabaja sobre soportes de metales nobles o no, lo más puros posibles 

para conseguir el máximo de nitidez y esplendor de sus transparencias; los mas ideales son el 

oro, la plata y el cobre. 

 Hoy en día, el metal más usado es el cobre, por coste y por su grado máximo de pureza 

(electrolítico), resiste altas temperaturas y nos permite trabajar sin limitaciones en cuanto a 

formas, el tamaño lógicamente se tiene que adaptar a las medidas del horno. Si la obra que se 

va a realizar es mayor que las medidas de este, la pieza se realiza fraccionada y luego se hace 

el montaje. Hay diferentes técnicas en el arte de esmaltar. 

  El capeado (champlevé). Consiste en rebajar con un  buril el dibujo proyectado, en una 

plancha de metal gruesa y esmaltar solamente las partes excavadas, dejando al descubierto las 

otras, para que una vez terminado el trabajo quede todo al mismo  nivel. 

Esta técnica es la más primitiva, desde tiempos inmemoriales llegando hasta la Edad 

Media, especialmente en Alemania y Francia, como principal decoración de la orfebrería 

románica. 

El alveolado (cloisonné), consiste en colocar unos hilos de metal (plata) sobre una 

plancha de cobre esmaltada con el llamado fundente. Estos hilos son de un diámetro máximo 

de 1 mm, seguirá los contornos del dibujo, pudiendo realizar verdaderas filigranas, una vez 

fijadas en el fundente por la fusión de este, se rellenará de diferentes esmaltes en tantas 
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cocciones como sean necesarios para conseguir el efecto deseado. Esta técnica aun se sigue 

trabajando a veces para hacer flores, pájaros etc. 

El esmalte limosín. Consiste en aplicar diferentes colores transparentes y opacos sobre 

una plancha de metal previamente esmaltada de fundente, incluso a veces directamente sobre 

el metal, como si se pintara un lienzo. En las carnaciones, y en algún motivo decorativo, se 

ŜƳǇƭŜŀ Ŝƭ ƭƭŀƳŀŘƻ άōƭŀƴŎƻ ŘŜ ǊŜƭƛŜǾŜǎΣ ŘŜƧŀƴŘƻ ǘǊŀƴǎǇŀǊŜƴǘŀǊ Ŝƭ ŎƻƭƻǊ ŘŜ ƭŀ ōŀǎŜΦ 

¢ŀƳōƛŞƴ ŘŜƴǘǊƻ ŘŜ Ŝǎǘŀ Ŝǎǘł ƭŀ ƭƭŀƳŀŘŀ άƎǊƛǎŀƭƭŀέΣ ǉǳŜ ŎƻƴǎƛǎǘŜ Ŝƴ ƳƻŘŜƭŀǊ ǳƴŀ ŦƛƎǳǊŀΣ 

ǵƴƛŎŀƳŜƴǘŜ Ŏƻƴ άōƭŀƴŎƻ ŘŜ [ƛƳƻƎŜǎέ ǎƻōǊŜ ǳƴ ŦƻƴŘo de esmalte muy oscuro,  dejando 

transparentar esta preparación oscura, en capas superpuestas, hasta llegar al blanco, logrando 

así toda la gama de grises.  

Para resaltar la composición, se finalizan los trabajos con oro en polvo y negro de iridio 

mezclados con esencias grasas y aplicadas con pincel, dibujando contornos y detalles 

decorativos. 

5Ŝ ŜŦŜŎǘƻǎ ǇǊŜŎƛƻǎƻǎ ǎƻƴ ƭƻǎ ŘŜƴƻƳƛƴŀŘƻǎ άǇŀƛƭƭƻƴǎέΤ ǳƴŀǎ ƭŀƳƛƴƛƭƭŀǎ ŘŜ ƻǊƻ ƻ Ǉƭŀǘŀ ŘŜ 

un grosor casi impalpable que se recortan y se aplican sobre el esmalte, para ser de nuevo 

recubiertos, únicamente con esmaltes traslúcidos o transparentes. 

Actualmente, debido a la calidad química de los esmaltes, a los controles precisos de 

temperatura en el horno-mufla y a los conocimientos técnicos con que se cuenta, se ha llegado 

a un grado de perfección que nos permite utilizar estos procedimientos combinándolos entre 

sí o por separado con un dominio mucho mayor. 
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5. Historia. Orígenes.  
 

5.1. Corrientes que vamos a estudiar.  

 

 Tanto en la Historia de España, como en el resto, he estructurado el trabajo de forma 

cronológica siguiendo las corrientes artísticas definidas de manera convencional. He dado 

algunos saltos, principalmente porque bien hay muy pocos  datos, o como en el caso del S. VIII 

y XIX, existe una gran decadencia y desuso de este tipo de técnicas, reapareciendo más 

adelante. A modo introductorio, pues este no es un trabajo de historia de arte general, esta es 

la estructura que he seguido. 

Periodo Antiguo. Desde los orígenes conocidos, hasta la caída del Imperio Romano de 

occidente. (Hasta el S. VI). Con especial mención al Imperio Bizantino. 

¶ Periodo Románico. (S. XI y XII). 

¶ Periodo Gótico. (S. XIII y XIV). 

¶ Renacimiento. (S XV y XVI). 

¶ Barroco (S. XVIII). 

¶ Neoclasicismo y Modernismo. (S XIX y S XX). 
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6. Periodo Antiguo.  
 

El esmalte, como ya he mencionado, es una pasta vítrea, molida en forma de arena 

muy fina, qué cuando se aplica sobre una placa de metal y se cuece, se funde y se fusiona a 

dicha placa. 

 Su origen, no está precisado, pero se sabe que en las civilizaciones egipcias y la 

mesopotámica descubrieron paralelamente la tecnología del vidrio y la orfebrería, hacia  el 

cuarto y tercer milenio a.C. Combinaban joyas con huecos alveolados (lo que hoy llamamos 

cloisoné  de incrustación) de piedras semipreciosas con pasta de vidrio, a menudo talladas, 

encajadas e incrustadas entre láminas de oro. También utilizaron la técnica  de derramar la 

pasta vítrea en estado líquido sobre la placa que tenían preparada con los alveolados.  

 Los fenicios perfeccionaron y difundieron las técnicas, a través de su comercio, 

llevándola por todo el Mediterráneo, en la isla de Chipre se encontraron trabajos de joyería 

esmaltadas con la técnica del alveolado en oro, estaban en tumbas de la civilización Micénica 

del Egeo, en ella había 6 anillos de la  Edad del Bronce tardía, del siglo XIII a.C. del yacimiento 

de Kouklin 1. Estos anillos, y un cetro real de oro, se encuentran en el Museo de Nicosia. En 

este caso la pasta vítrea no se incrustó, sino que fue aplicada y fundida directamente sobre el 

oro. 

 Por influencia fenicia en las colonias mediterráneas, aparecieron entre otras piezas, el 

ŎƻƭƭŀǊ ŘŜ άDŀŘƛǊέ ό/łŘƛȊύΣ ǎƛƎƭƻǎ ±-L± ŀΦ/Φ ƻ Ŝƭ ά¢ŜǎƻǊƻ ŘŜƭ /ŀǊŀƳōƻƭƻέ2 de Sevilla colgantes, de 

los siglos VIII-VI a.C. También los celtas y otros nómadas que atravesaban Europa para llegar a 

la Península Ibérica dejaron piezas con una nueva técnica de excavado, en yacimientos galos se 

encontraron un taller y diversas herramientas para esmaltar.  

 

 

Ilustración 1. Piezas del Tesoro del Carambolo (Sevilla). 

 

Sin embargo, a lo largo de la historia no se puede atribuir un solo origen sino que el ser 

humano ha ido desarrollando paralelamente técnicas similares en distintos lugares. Parece ser, 

que el desarrollo de las técnicas de función de materiales vítreos, es paralelo al desarrollo de 
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técnicas metalúrgicas de fundición de metales. Es muy posible, y esto es una opinión, que el 

descubrimiento de la fundición  de tierras con alto contenido en sílice se produjera de forma 

casual al fundir tierras metálicas, no puras. 

 A los celtas también se les atribuye la introducción del esmalte en  Occidente. Se cree 

que fueron los  que perfeccionaron en Occidente el esmaltado sobre metal, basándose en un 

texto del siglo III (c.240 a. C) del griego Filostrato, que residía en  Roma. Este refiriéndose a 

ŎŜƭǘŀǎΣ ŦǊŀƴŎƻǎ ȅ ǎŀƧƻƴŜǎΧΣ ŎƻƳŜƴǘŀ ǉǳŜ ŦǳƴŘƝŀƴ ǳƴŀǎ ŀǊŜƴŀǎ ƎǊƛǎŜǎ ǎƻōǊŜ ƭƻǎ ƳŜǘŀƭŜǎΣ ƭƻǎ 

cuales al enfriarse se convertían en materias duras y de vivos colores. Luego estos pueblos 

guerreros decoraban sus armas, corazas, arneses para caballos, joyas y amuletos, formando 

dibujos y excavados en metal que rellenaban de materia vítrea y fundían a elevada 

temperatura. 

 5ǳǊŀƴǘŜ ƭŀ άǇŀȄ ǊƻƳŀƴŀέΣ ŀ ǘǊŀǾŞǎ ŘŜƭ ŎƻƳŜǊŎƛƻΣ ƭŀǎ ǘŞŎƴƛŎŀǎ ǎŜ ŦǳŜǊƻƴ ŜȄǘŜƴŘƛŜƴŘƻ ŀ 

lo largo y ancho de todo el Imperio Romano. La relativa paz y estabilidad permitien un 

desarrollo económico y social. A través de las rutas comerciales se produce el intercambio de 

bienes, y el desplazamiento de artesanos de un lugar a otro. Encontramos joyas y materiales 

en zonas muy dispares, sin embargo, al  tratarse de un arte menor existe menos información. 

Además un inconveniente que se repetirá a lo largo de la historia, es la posibilidad de reutilizar 

los materiales para otros usos, como ocurre por ejemplo con la piedra de los monumentos. Las 

técnicas se fueron difundiendo y desarrollando, ƴƻ ǎƻƭƻ ŘŜƴǘǊƻ ŘŜ ƭƻǎ άƭƛƳŜǎέ, sino en zonas 

anexas, además de las mejores técnicas que se realizaron en oriente medio y en Asia. 

 En la partición del Imperio Romano, fue en la parte oriental, que posteriormente se 

convertiría en el Imperio bizantino, los que recibieron mayor influencia de las técnicas de 

oriente, perfeccionándolas mucho sobre todo en una suntuosa industria de Orfebrería, de la 

que quedan numerosas muestras. 

 

Ilustración 2. Principales rutas comerciales en el Imperio Romano. 
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6.1. IMPERIO BIZANTINO 

 

 Con inicio dentro del periodo antiguo, y metiéndonos en plena Edad Media, conviene 

destacar la influencia y desarrollo que tuvo este arte en el Imperio Bizantino. Recordamos que 

el Imperio Romano de oriente, tuvo su propia evolución histórica, y mantuvo su independencia 

y entidad, durante casi 1000 años más. Los historiadores motivan este fenómeno a su mayor 

fortaleza económica y solidez de su sistema político-social, que le permitió resistir las primeras 

oleadas de invasiones de los pueblos germánicos y eslavos. Posteriormente intentarían sin 

éxito una expansión, intentando restablecer los límites máximos del Imperio. 

 Así que bien por influencia mediterránea, Egipcia incluso con influencias chinas el arte 

de esmaltar, sobre metal llegó al Imperio Bizantino, que lo perfeccionó, siendo una de sus 

principales expresiones artísticas en el momento de mayor esplendor del arte bizantino. 

 

 

Ilustración 3 Pala d'oro de la Iglesia de San Marcos de Venecia 

La técnica que más perfeccionamiento obtuvo fue la del alveolado en oro. El mejor 

periodo de los esmaltes bizantinos fue desde el S.VIII al XI, sobre todo los siglos X y el XI. A 

partir de entonces comienza una decadencia, va desapareciendo el alveolado en oro para dar 

paso al cobre y al capeado occidental. Occidente entró más tarde en contacto con el arte 

.ƛȊŀƴǘƛƴƻΣ ŘŜ ƭŀǎ ƻōǊŀǎ Ƴłǎ ŎƻƴƻŎƛŘŀǎ Ŝǎǘł ƭŀ ŦŀƳƻǎŀ άǇŀƭŀ ŘΩ hǊƻέ3 (retablo de 3,34 x 2,12 m.) 

conservado en la Iglesia de San Marco de Venecia, con un montaje orfebre en plata dorada 

posterior (de estilo gótico). En su forma actual es un gran frontal de altar con 83 esmaltes 

grandes y numerosos medallones más pequeños. En un inventario anterior a 1796 se contaron 

1300 perlas, 14 granates, 90 amatistas, 300 zafiros, 300 esmeraldas, 15 rubíes, 75 balacíes 

(como rubíes), 4 topacios y 2 ónices.  Georgia y Bizancio se disputaron esta atribución. 
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Ilustración 4. Máxima expansión del Imperio Bizantino. 

 Durante esta época, en otras partes de Europa se siguen realizando obras. 

 En Georgia las huellas datan del S.VIII se encuentran en el Museo de Bellas Artes de 

Georgia: eƭ ¢ǊƝǇǘƛŎƻ άaŀǊǘƛǾƛƭƛέ4 ȅ Ŝƭ ¢ǊƝǇǘƛŎƻ άYƘŀƪƘǳƭƛέ ŘŜ ƭƻǎ ǎƛƎƭƻǎ L· ŀ ·LLΦ  

  En la Edad Media la cultura celta seguía viva en el norte de Europa, donde hay 

hallazgos importantes, como el tesoro de Suston Hoo5, del siglo VII (está en el museo de British 

Museum).  

La colección de esmaltes del Museo Lázaro Galdiano6, en Madrid  es extraordinaria, a 

través de ella se pueden estudiar todas las técnicas  y estilos de este arte. Llaman la atención  

por algunos caracteres que lo diferencian de cualquier otra. La colección son esmaltes 

Bizantinos, es una de las más  importantes de la esmaltaría bizantina, pueden ser de los siglos 

X-XI, formando una escuela que pudo radicar en Georgia de las más notables del mundo. Estas 

piezas están hechas sobre placas de oro, forman uno de los tesoros.   

7. Románico.  
 

  El estilo románico es la primera manifestación artística europea tras la caída del 

Imperio Romano. El desarrollo del románico es paralelo al desarrollo y expansión de las 

órdenes monásticas, como la benedictina, que expanden su área de influencia con el apoyo del 

poder laico de los nobles que a su vez legitiman el sistema feudal. La mayoría de la población, 

carece  de derechos civiles, siendo siervos en diferentes grados. La cultura está en manos 

exclusiva de la Iglesia, y el arte está orientado a los fines de la misma. 

 En Occidente, ya cristianizado, se convirtió en el principal elemento ornamental en 

joyería. Las técnicas ya bastante elaboradas, estaban en manos de la Iglesia, a través de 

monjes artesanos que realizaron una extensa obra tanto de joyería litúrgica, como 

ornamentación de templos. Siempre alrededor de la temática religiosa se elaboran objetos 

para el comercio de reliquias y el culto.  

Hay muchos estudiosos que a través de varios análisis demuestran que los esmaltes 

continuaron desarrollándose simultáneamente, quizás fue un poco mas anticipada en los 

talleres del Mosa y del Rhin, de aquí la técnica del esmalte de Limoges donde más esmaltes se 

  El desarrollo y grado técnico al 

que llegaron los bizantinos en sus técnicas 

de orfebrería, donde se incluyen las técnicas 

de esmaltado sobre metal, es uno de los 

sellos característicos del arte bizantino que 

dejaron huella allí, donde se asentaron 

durante cierto tiempo. 



Esmaltes Sobre Metal  Trabajo Fin de Grado  

Fecha Creación: Febrero-Abril 2014.                                                                                                                                   Página  15 de 72   
Fecha Impresión: Abril 2014 

 

produjeron, de gran belleza. En 1160 los esmaltadores del valle del Mossa se instalaron en 

Colonia, donde destacaron dos grandes artistas Viberto de Aquisgrán y Nicolás de Verdium, 

este ultimo autor de grandes obras en esmalte alveolado como el frontal de la Abadía de 

Klosternenburg 7cerca de Viena, este retablo mide cinco metros de largo por un metro de 

ancho y, está compuesto por cincuenta placas esmaltadas representando escenas del 

Testamento.    

 

7.1. Escuela de Limonges. 

 

Limonges situada en el corazón de Francia, tuvo un especial desarrollo desde el S. IX. 

Forma parte de una de las ramas del camino de Santiago que vienen desde Francia. Fue una 

ciudad próspera, en los términos de la Edad Media, y en ella se construyeron varios edificios 

religiosos importantes, y sede de varios monasterios, que se convertirían en la base de los 

talleres de esmaltes sobre metal. Desde allí se fabricaron y distribuyeron una gran cantidad de 

objetos artísticos con temática religiosa. 

 

Ilustración 5 Arqueta de San Esteban de Muret 

La escuela de Limoges es probable que surgiera bajo la influencia Bizantina al mismo 

tiempo que la alemana, aunque estos últimos aventajasen a los franceses. La obra más antigua 

de Limoges en opinión de algunos es la Arqueta de San Esteban de Muret8. Desde el S.VII en 

que trabajo San Eloy como orfebre esmaltador, este arte sufrió una decadencia, hasta que en 

S.XII volvió a renacer con gran esplendor. Fundaron grandes talleres con el sobrenombre de 

άesmaltes alveolados de LimogesέΣ ƘŀŎƛŜƴŘƻ ƎǊŀƴ ŎŀƴǘƛŘŀŘ ŘŜ ƻōǊŀǎ Ƴǳȅ ōŜƭƭŀǎΣ ŘŜōƛŘƻ ŀ ƭŀ 

utilización del oro, plata, cobre y piedras preciosas, que se hacía en la Edad Media. Existían en 

Limoges grandes monasterios como los de San Marcial Grandmont, que a su vez estaban 

relacionados con otros, por su situación geográfica era el centro de peregrinaciones a Conques 

y otros lugares como Santiago de Compostela.  

A través del Camino de Santiago se  introdujeron en España los esmaltes, donde se 

establecieron orfebres franceses, en Limoges había una cofradía de Santiago. Las relaciones 

comerciales nacieron de las relaciones religiosas y España aportó las influencias artísticas 

árabes.  
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Ilustración 6. El Camino de Santiago con sus diversas ramificaciones. 

 

En estos grandes monasterios trabajaron el esmalte, siendo su producción objeto de 

culto, como había tanta demanda los orfebres se organizaron en gremios y le dieron un 

carácter industrial, y esto determinó su decadencia posterior. El motivo principal de la gran 

demanda y mayor difusión fue porque se implanto la costumbre de guardar recuerdos de las 

peregrinaciones, haciendo las obras en cobre en vez de oro que resultaba más barato. Así que 

no había convento, capilla o señor que en el S.XIII no tuviera un trabajo de Limoges.  

A nivel comercial, se aprovechaba el fenómeno medieval de las ferias a las que 

concurrían orfebres esmaltadores limosinos y germanos que lo difundían por todo el mundo 

occidental. Los papas de Aviñon, de origen limosino, y los reyes de Navarra en el S.XIV también 

influyeron a su difusión.   

8. Gótico.  
 

Desde finales del S. XII se va imponiendo el estilo gótico basado en la utilización de 

nuevos elementos arquitectónicos como la bóveda de crucería y el arbotante. Al tiempo que se 

desarrollan los monasterios nacen lugares de estudio para formar al clero, en todos los 

aspectos que deberán desarrollar en su vida. Con el desarrollo de las ciudades estos centros se 

abren a laicos, aunque con el férreo control de la Iglesia, son las primeras universidades. 

 Con el paso del románico al gótico, hay un primer resurgimiento, aunque moderado de 

la vida en las ciudades, siempre al estilo medieval. Es la época de mayor esplendor en la 

construcción de las grandes catedrales en toda Europa, y de la aparición de los gremios de 

oficios urbanos. Se empieza, poco a poco, a desvincular el esmaltado de la temática religiosa 

exclusiva y se rompe el monopolio de fabricación en los Monasterios,  que pasa primero a la 

nobleza y después a los artesanos laicos. El esmaltador se independiza y se separa de la 

religión. Es un proceso que aunque imparable, será lento y costoso en todas las ramas del arte. 

 En la esmaltería del inicio gótico hacia el año 1200 las figuras están dotadas de gran 

expresividad, movimientos, gestos etc. Los vestidos transparentes dejan traducir la forma del 

Camino de Santiago 

            A través del camino de 

Santiago, la escuela de Limoges 

extendió sus trabajos. Numerosas 

ermitas, Iglesias, y Monasterios 

recibieron la influencia cultural 

románica, que se manifiestan en 

todos los aspectos del arte de la 

época. 
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cuerpo. Aparecen técnicas como el grabado. Con la mejora en las comunicaciones el 

intercambio cultural es más fácil y se cruzan fronteras  con más rapidez. En el norte de Italia se 

pasa al bajorrelieve, la prueba de ello son los esmaltes venecianos. 

 De nuevo los esmaltes de Limoges vuelven a renacer, los talleres que aún conservaban 

sus técnicas  resurgen con una estética nueva, primero son de tema religioso, después con 

temas profanos y luego lo mitológicos. Durante los siglos XV-XVII, en toda Europa se hacen 

trípticos, polípticos y placas en policromía con superposición de colores sin metales de 

separación, desmarcados de la orfebrería. 

9. Renacimiento.  
 

 El renacimiento es un poco más complejo, sobre todo porque la evolución 

socioeconómica no es uniforme es todos los países y tanto los tiempos como los procesos son 

diferentes. Hay una evolución general en el arte, política y económica. Este movimiento nace 

en la Italia medieval, y se expande por toda Europa. 

 Las técnicas de esmaltado no son ajenas a este cambio. Hacia el año 1530, aparece la 

técnica de la grisalla. Los mejores especialistas están, como no,  en los talleres de Limoges.  

Sus investigaciones hacen que sea un esmalte blanco semitranslúcido que les permite modelar 

las anatomías de los cuerpos en claroscuro, de un modo dibujístico y pictórico que hasta 

ŜƴǘƻƴŎŜǎ ƴƻ ŜȄƛǎǘƝŀΦ {Ŝ ƭŜ ƭƭŀƳŀ άōƭŀƴŎƻ ŘŜ [ƛƳƻƎŜǎέ Ŝƴ ƘƻƴƻǊ ŀ ǎǳ ƻǊƛƎŜƴΦ 9ǎǘŀ ǘŞŎƴƛŎŀ ǎŜ 

combina con los esmaltes pintados. 

 Francisco I, rey de Francia, interesado por todas las innovaciones, como príncipe 

renacentista, que habían surgido favoreció el progreso y para ello eligió a Leonard Limosín 

(1505-1576) y lo puso al frente de una manufactura, que fundó en la ciudad de Limoges. 

Leonard fue quien mejor asimiló el estilo nuevo que los grabados italianos y los artísticos de 

Fontainebleau, contribuyendo a extenderlos por toda Francia. A partir de él la pintura en 

esmalte se desarrolla mucho, entrando de lleno en la vida civil, fue el creador de un nuevo 

género, el retrato en esmalte, siendo uno de los más conocidos el retrato del Condestable de 

Montmorency9 ejecutado en 1556, está en el Museo del Louvre. Leonard Limoges fue 

asimismo cabeza de una importante dinastía de esmaltadores, alcanzó la categoría de pintor 

real, gracias a sus creaciones propias.   

 

Ilustración 7 Retrato de Odet de Coligny, Cardenal de Chatillon por Leonard Limosin 
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10. Barroco fuera de España.  
 

El Barroco, es el estilo del S. XVIII, algunos historiadores lo denominan el arte de la 

Contrarreforma. Mientras los reformadores de la Iglesia (Ahora denominados protestantes) 

apuestan por la austeridad en las formas religiosas, el abandono de las órdenes monásticas, y 

ǇƻǊ ǳƴŀ LƎƭŜǎƛŀ άǇƻōǊŜέΣ ƭŀ LƎƭŜǎƛŀ ŎŀǘƽƭƛŎŀ ǊŜǎǇƻƴŘŜΣ Ŏƻƴ ƳŜŘƛŘŀǎ ǊŜŦƻǊƳŀŘƻǊŀǎΣ ǇŜǊƻ Ŝƴ ƻǘǊƻ 

sentido. En el Arte optan por la ostentación y la sobrecarga decorativa. Sin embargo, para el 

esmalte sobre metal supone el inicio de una crisis. Ahora se trabajan los metales preciosos, 

directamente con filigranas y motivos que sobrecargan las piezas. El esmalte, salvo raras 

excepciones casi se abandona. 

       
 A lo largo del S.XVII se siguieron utilizando los esmaltes aplicados a diversos objetos 

como: ǇŜƴŘƛŜƴǘŜǎΣ ǊŜƭƛŎŀǊƛƻǎΣ ŎŀƧŀǎΧΦ Ŝƴ ƻŎŀǎƛƻƴŜǎ  ǘŀƳōƛŞƴ ǎŜ ŀǇƭƛŎŀōŀ ǎƻōǊŜ ōǊƻƴŎŜΣ ƭƻǎ 

esmaltes limosinos seguían repitiendo los modelos del siglo anterior, tales como Pomcet y los 

Laudin que prolongaron la tradición hasta el S.XVIII. 

 Se destacaron los esmaltes ingleses hechos en Surrey, que tuvieron un eco particular 

en España. En el S.XVII la manufactura de porcelana de Meissen (Alemania) descubrieron los 

colores vitrificables a baja temperatura sobre cubierta de porcelana, dando lugar a una técnica  

de esmaltería, el esmalte pintado. Esta técnica la iniciaron muy tímidamente en Limoges, en 

cambio se desarrolló rápidamente y con gran éxito en Ginebra, formándose una escuela de 

esmaltadores. La figura principal de dicha escuela fue Jean Petitot (1607-1691), adquirió una 

gran fama al ir a Londres con su famosa serie de retratos del rey Carlos I y los personajes de la 

Corte. También copio obras de Van Duck. Tras la trágica muerte del rey, Jean se marchó a Paris 

para seguir trabajando allí en la Corte. 

 Ginebrinos y franceses pusieron de moda los relojes con pintura sobre esmalte. 

 Durante la mitad del S.XVIII y parte del XX, tuvo un auge el esmalte en miniatura, 

aunque en los años siguientes no continuo. Con el romanticismo se acabó el esmalte en 

miniatura, aunque algunos no se resignaron, otros hacían imitaciones. Meyer llego a crear una 

sección de esmaltería en las manufacturas Sevres (Francia) en 1845. 

 A finales del S.XIX se inició un movimiento de renovación, aunque la tradición se había 

perdido y la recuperación fue muy lenta.  

   

11.  La Industrialización hasta el S.XX . 
 

 La revolución industrial supone un gran cambio para el trabajo del esmalte. Se 

desarrolla la química, y sobre todo la ingeniería de la metalurgia. No olvidemos que la 

metalurgia y las técnicas de vidrio, van de la mano. Suponen mejor control sobre los 

materiales, hornos más eficaces y una bajada importante en los costes de las materias primas. 
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 Aprovechando los avances de la revolución industrial, los anticuarios y joyeros 

recuperaron  la etapa artística, reactualizaron y escribieron los primeros manuales en Francia, 

el grupo generador fue Paris y Sévres. La manufactura de Sévres (porcelanas y cerámica), creó 

un centro de investigación de materiales y técnicas entre 1845-1872, un taller de esmaltes 

sobre metales donde surgieron muchas obras interesantes y, buenos artistas como Meyer-

Heine, Gobert, y otros que formaron una generación estilo άƴŜƻέ del S.XIX muy importante, sin 

la cual no existiría hoy en día el esmalte. 

 A la programación del esmalte y su aprecio por el publico colaboraron las exposiciones 

internacionales adquiriendo gran popularidad y nuevo estilo, estimulado por el movimiento 

ingleǎ ŘŜ ƭŀǎ ά!Ǌǘǎ ŀƴŘ DǊŀŦǘǎέ ǉǳŜ ŘŜǎŘŜ ƭŀǎ ǵƭǘƛƳŀǎ ŘŞŎŀŘŀǎ ŘŜƭ {Φ·L· Ƙŀǎǘŀ мфмл ƻŎǳǇƽ ŘŜ 

forma global la vanguardia artística europea, la joyería alcanzó un protagonismo muy 

particular que todavía se conserva. 

 Se recuperaron todas las técnicas al más alto nivel (grisallas, esmaltes pintados) y 

ŦǳŜǊƻƴ ǊŜƴƻǾŀŘƻǎ όŎŀǇŜŀŘƻǎ ƛƴŘǳǎǘǊƛŀƭŜǎΣ ŀƭǾŜƻƭŀŘƻǎΣ Ŧŀƭǎƻǎ ŀƭǾŜƻƭŀŘƻǎΧΦύ ǎŜ ǇƻǇǳƭŀǊƛȊƽ Ŝƭ 

esmalte fenestrado o vitral . Mediante estas técnicas se decoraron la mayoría de las joyas 

modernistas, naturalistas y japonizantes. También aparecieron otras modalidades como el 

esmalte sobre metal grabado mecánicamente, el άƎǳƛƭƭƻŎƘŜέ del que Cristofle y Fabergé y 

luego Cartier fueron los mejores creadores en una variante moderna del bajorrelieve 

esmaltado. De la mano de Fabergé se incorporó la antigua Rusia. 

 La transmisión de la técnica estuvo asegurada gracias a la creación de las Escuelas de 

Artes y Oficios en el S.XVIII, y su desarrollo en el S.XX. 

 En Inglaterra destaca Alexander Fisher. En Ginebra los continuadores de Lossier como 

Le Grand Roy o B.Schmidt-Allard última profesora en Ginebra a quien debemos la continuidad 

en Cataluña, en Barcelona se mantuvo el oficio, mientras que en el resto de la Península el 

oficio estaba perdido. 
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12. Los esmaltes en España. 
 

En lo que hoy llamamos España, el desarrollo de todas las artes viene vinculada por las 

diferentes culturas que se han ido sucediendo a lo largo del tiempo. El arte de esmaltar no es 

ajeno a esta evolución. Sin embargo, quedan muy pocas piezas del periodo antiguo, y no 

sabemos si son de elaboración interna.  Existe constancia de elaboración en España, a partir 

del S. X. 

Es también, por lo menos curioso, que en el trabajo de esmalte sobre metal, existe 

muy poca documentación y obras de la España musulmana. Aunque en obras realizadas en 

España, existe la influencia del arte islámico, no hemos encontrado producción o escuelas de 

origen Al-Andalus, el esmalte conocido desde la Edad Media, entra en España, con los 

visigodos y a través del Camino de Santiago durante la Edad Media. 

13. Periodo Antiguo.  
 

Para el periodo antiguo, remitimos al lector al apartado 6, ya que no podemos hablar 

de un desarrollo separado del resto del mundo romano. 

14. El perio do Prerrománico.  
 

Es el tiempo cronológico entre la caída del Imperio Romano y la aparición de las 

primeras obras del mundo románico.  

   

14.1. Periodo hispano -visigodo.  

 

El  establecimiento de la monarquía hispano visigoda, supone  una mezcla de la 

herencia cultural romana, cristiana y germánica durante la alta edad media. El pueblo visigodo 

se fusionó con el hispano romano y consiguió un Estado independiente. Se convirtieron al 

catolicismo y establecieron un derecho común. En el año 414 los visigodos ya se habían 

asentado a ambos lados de los Pirineos.  

Aunque con claras influencias romanas, los orfebres visigodos, a su propio estilo, 

hacían joyas de oro, cobre y bronce con piedras de colores como los encontrados en los 

tesoros de Guarrazar10 (descubierto en la localidad de Guadamuz, Toledo) y Torredonjimeno 

(provincia de Jaén), y numerosas hebillas y broches para cinturones. El trabajo lo realizaban 

haciendo unas celdillas en las que introducían piedras de superficie lisa o bien trozos de vidrio, 

a diferencia del esmalte que se fusiona. Este procedimiento serviría de base para los esmaltes 

άŀƭǾŜƻƭŀŘƻǎέ. Hacían el repujado grabado con pequeños aparatos dejando los trocitos de metal 

adheridos detrás de la chapa, la parte interior solía ser  lisa. 
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Ilustración 8 Pieza del Tesoro de Guarrazar. 

14.2. Periodo Asturiano.  

 

 El Reino Asturiano es el primer reino cristiano, con suficiente estabilidad socio-política 

y cierta entidad. Crearon un importante taller en el castillo de Gauzón de donde salieron muy 

buenas piezas con el sello hispánico. La Cruz sin la figura del Crucificado tiene arraigo en el 

pueblo asturiano y se convirtió en el emblema oficial del reino, por este motivo las piezas más 

importantes en los talleres de orfebrería son las cruces que tienen  un lugar destacado.  

Algunas sí que las cubren de pedrería y filigrana como la de ά[ƻǎ !ƴƎŜƭŜǎέ 11donada por 

Alfonso II en el año 808 a la catedral de Oviedo, esta cruz es de forma griega en el anverso está 

decorada con una filigrana de oro y en el reverso un medallón, está adornada con piedras 

semipreciosas, el S.XIII se incluyó en el escudo de Oviedo y aún continua. 

 

Ilustración 9 Cruz de loa Ángeles (Oviedo) 
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 Otra Cruz del mismo tipo es la que Alfonso III donó en el año 874 a Santiago de 

Compostela que fue robada en 1906, estaba decorada con piedras preciosas, y un bellísimo 

esmalte alveolado que representaba a dos palomas blancas con manchas rojas picando un 

fruto azul, el fondo era verde.  

También está άla cruz de lŀ ±ƛŎǘƻǊƛŀέ12 fue donada por Alfonso III a la catedral de 

Oviedo en el año 908 esta tiene formas hispano visigodas ya desaparecidas, es una cruz latina 

también fue hecha en el castillo de Gauzón  es de brazos trebolados que se relaciona con las 

cruces horquilladas de la época de Alfonso II, en el anverso está adornada con filigrana de hilo 

granulado y esmaltes alveolados alrededor del disco central, y en el nacimiento de los brazos 

lleva esmaltes de colores verde y granate, con diversos motivos de animales y vegetales, en el 

reverso solo tiene el medallón central y los extremos de los brazos están subrayados por 

piedras preciosas. El centro del medallón cuando lo hicieron debió de contener una piedra 

preciosa, sustituida por un relicario en el S.XVII.  

Ilustración 10 Cruz de la Victoria (Oviedo) 

 

  

Alfonso III y su esposa Doña Jimena también donaron la caja relicario de la catedral de 

Astorga,13 es de plata dorada tiene incrustaciones de vidrio verde azul y rojo sobre montura 

blanca, el repujado, la filigrana y el esmalte alveolado le dan colorido y riqueza a la misma. 
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Ilustración 11 Caja del Relicario (Catedral de Astorga) 

 

 

15. Periodo Románico. 
 

 Consolidados los reinos en la zona cantábrica, y tras unos años de pura supervivencia, 

logran estabilizarse Leon, Castilla (Creado a partir de la marca de León), El Reino Galaico-

Portugués, El Reino de Navarra, La Corona de Aragón (Creado marca del reino franco). 

Tras la muerte de Almanzor, se desintegra el califato de Córdoba y se forman los reinos 

taifas. Comienza una lenta expansión de los reinos cristianos hacia el sur, llegando en una 

primera fase hasta el rio Duero. Se consolidan políticamente los reinos, y comienza un breve 

periodo de estabilidad donde los nuevos reinos tratan de poblar y consolidar esos nuevos 

territorios. Arranca aunque sea muy tímidamente una red de comercio. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


































































































